\\\\‘\Il ; i l ’l’?’

BNl

& N % PCA
.“ InSttht iE:\\\JE : HE}; st S

Wiokiennictwa e~ I

4 \:\
. ) . ’//,’h i1 ‘\\\\\‘ BADANIA
Laboratorium Badan Chemicznych AB 077
i Analiz Instrumentalnych
92-103 tddz, ul. Brzezifiska 5/15
Tel. 42 6163130 (120,128}, fax 42 6163131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, alisiak@iw.lodz.pl
Lodz, dnia 30.08.2018
L-377/2018 )
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 350/820/2018/A
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: LTOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow
2. Przedmiot badan: prébka nr 2: tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany sklad

surowcowy: 59 % poliester, 41 % polipropylen
3. Data otrzymania probki do badan: 10.08.2018

4. Data przeprowadzenia badan: 14.08-28.08.2018
5. Pobieranie prébki: probka o wielkosci prawidlowe], w stanie wlasciwym do badan, dostarczona
przez Zleceniodawce
WYNIKI BADAN

Poziom wymagan dia

Wynik badania Dokument kategorii wg PN-EN

Badana cecha W ik Warunki badania : J
[stopien] odniesienia 14465:2005 + A1:2007
A B C
Odpomos’c': wybarwier’r PN-EN ISO 105- urzadzenie: Xenotest Alpha +
e o a/ 6 B02:2014-11 warunki naswietlania: Al >6 >5 >4
- Swiatto sztuczne Metoda 2 nie zastosowano obrotu probek

D Wskaznik odpornosci wybarwien wg niebieskiej skali wzorcow welnianych, w ktorej wskaznik |87 oznacza brak zmiany barwy, a wskaznik ,,1”" zmiang bardzo

duza.
a/ zmiana barwy danej probki

Uwagi:
1. Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja
laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spelnienie wymagan dotyczacych kompetencji
technicznych i systemu zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badar.

2. Wyniki dotycza wylacznie badanych probek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. ¥.gczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzit;
LAFORAT AN MICFNY LADUNATURIUM B EMICZNYCH

I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
o KIEROWNIK

mgr inz. Katarzyna Chylewska

Liczba egzemplarzy swiadectwa z badan: 3

Swiadectwo z badan otrzymuja:

- Zleceniodawca - 1 egz.

- TW T.aboratorium Badan Surowcow 1 Wvrobow Widkienniczvch - 1 egz.
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Laboratorium Badan Chemicznych AB 077
i Analiz Instrumentalnych
92-103 tédz, ul. Brzezifiska 5/15

Tel. 42 6163130 (120,128), fax 42 6163131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, alisiak@iw.lodz.pl

1Lo6dz, dnia 30.08.2018
L-377/2018
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 350/820/2018/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: »TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.

ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakéw
2. Przedmiot badan: prébka nr 2: tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany sklad

surowcowy: 59 % poliester, 41 % polipropylen
3. Data otrzymania probki do badan: 10.08.2018
4. Data przeprowadzenia badan: 14.08-20.08.2018
5. Pobieranie probki: probka o wielkoséci prawidiowej, w stanie wlasciwym do badan, dostarczona

przez Zleceniodawce

WYNIKI BADAN
Wvnik badani Dok ¢ Poziom wymagan dla
nik badania okumen : . kategorii wg PN-EN
Badana cecha y o e Warunki badania : )
[stopien] odniesienia 14:65-2003; * A1-2207
Odpornos¢ wybarwien: warunki klimatyzacji:
- tarcie suche: " . lﬁ?}'lpetl;:lt?liﬂﬁig 252:3 y
- Wilgommosc 5
watek al 4-5 PN-ENISO | o4 ° >4-5 >4 >34
osnowa a/ 4-5 105- warunki badania;
- tarcie mokre: ! X12:2016-08 | - tempermiura ofoczenia
- trzpien tracy: @ 16 = 0,1 mm
watek a/ 4-5 - nacisk: 9% 0,2 N >3-4 >3 223
0OSnowa a/ 4-5 - slopien nawilzenia tkaniny tracej: 100%

) Wskaznik odpomnosci wybarwien wg szarej skali, w ktorej wskaznik ,,5” oznacza brak zmiany barwy probki i brak zabrudzenia bieli tkaniny towarzyszacej, 2
wskaznik ,,1” zmiane bardzo duza.
a/ zabrudzenie bieli bawelnianej tkaniny tracej

Uwagi:
1. Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczefi 2009) dostgpnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja
laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spelnienie wymagan dotyczacych kompetencji
technicznych i systemu zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikow badan.

2. Wyniki dotyczg wylacznie badanych probek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron swiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujgea: . o cjivicrny 1 Zatwierdzil:
KIERO C TECHNI{ 1Y LagonaturiUM FADAN CHEMICZNYCH
ds. Ba I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

KIEKOWNIK

- Clennbo
mgr inZ. Katgriyna Chylewska mgr inz. Jerzv Pie

Liczba egzemplarzy swiadectwa z badan: 3

Swiadectwo z badan otrzymuja:

- Zleceniodaweca - 1 egz.

TW T aharatarinm Radahd CuoravnAvr 1 WhornhAy WHLiannicamvuah - 1 a7

trzeniewicz




Instytut N, |[PCA

AKREDYTACJI
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Laboratorium Badan
Surowcow i Wyrobow Wiékienniczych

AB 164

Wiokiennictwa
©

BADANIA

92-103 t4d7, ul. Brzeziriska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638
90-520 t6d#, ul. Gdanska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490

e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl, jandrysiak@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.9.2.1/2018/B/ A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakéw
Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: Tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany skiad

surowcowy: 59% Poliester, 41% Polipropylen
Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.08.2018

Data wykonania badan: 30.08.2018
Probki pobrano: probka o wielkosei prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez

Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru probek.
Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonata: Danuta Lawniczak

1. Wyniki badan dotyczg wylgcznie przedmiotu badanego.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badan nie moze byc powielane fragmentarycznie lecz

2.

tylko w calosci.
Swiadectwo z badan zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacii.
eli

3,
4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacyi, jesli wystepujq, oznaczono symbolem K umieszczonym w tab
wynikow przy nazwie wskaznika. g Ell =
5. Niepewnos$¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie o S0 o
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i = Cj 35
wspolczynniku rozszerzenia k = 2. L'?L} “ g g
gHEl
Data sporzadzenia §wiadectwa: 31.08.2018 Q 3 § ey
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2 =g
Swiadectwo z badan otrzymuja: L g ks
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakow — 1 egz. Es £
2) IW - Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych — 1 egz. a/a ~ S i
= O A
Swiadectwo z badan sporzadzita: -
Elzbieta Piekarek-Kubicka
Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imie i nazwisko:
Funkcja: Zastepca Kigrgwnika
Podgis LA e :
= -verte-

Instytut Wylollgnnictwa
/

mgr inz. ’Ae y Andrysiak




SWIADECTWO Z BADANNRBM 12.9.2.1 /2018 /B/A

| Wskaznik Wartosé Metoda badania
Odpornos¢ na przesunigcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005
Osnowa probka aklimatyzowana,
Srednia warto$¢ przeswitu w szwie 3 maszyna wytrzymatosciowa Hounsfield HS0 KM,
dla kierunku osnowy, mm w_ax_ios’c’ zastosowanej sify: 180 N, .
- poszezegdlne wyniki pomiaréw, mm 3: 3945 45% nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,
’ T igta 0 numerze: 110,
Watek ilos¢ Sciegow: 32+2/100 mm,
e redkos¢ rozciggania 50 mm/min.
Srednia warto$¢ przeswitu w szwie 3 ﬁciba probek rﬁ,oczych: 5
dla kierunku watku, mm
- poszczegdlne wyniki pomiaréw, mm 3:2.5:2:3:3

Ocena: wg PN-EN 14465:2005+A1:2007
poziom wymagan: kategoria A <4 mm; kategoria B <6 mm; kategoria C <8 mm

Koniee Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

mgr inz';“f{;’t_er?v Andrygiak
V
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Laboratorium Badan
Surowcow i Wyrobow Widkienniczych “lorht oW
AB 164

92-103 t6dZ, ul. Brzeziniska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638
90-520 t6d#, ul. Gdariska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490

e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl, jandrysiak@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.9.2.2/2018/B/ A

Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow
Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: Tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany skiad

surowcowy: 59% Poliester, 41% Polipropylen
3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.08.2018
4

Data wykonania badan: 24+31.08.2018
Prébki pobrano: probka o wiclkosci prawidfowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez

-4
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru probek.

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych ‘X

P,
patrz: strona 2/2 g,m" JI t
Badania wykonatla: Elzbieta Olczak F y‘ 1 g I
G el

1. Wyniki badan dotyczg wylgcznie przedmiotu badanego.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badar nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lecz

2.

tylko w catosci.
Swiadectwo z badar zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacyi
*
) umieszczonym w tabeli

3

4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacii, jesli wystgpujg, oznaczono symbolem
wynikow przy nazwie wskaznika.

5. Niepewnosé pomiaru, jeslijest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie .
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufinosci 95% i 8 £ -}j
wspolczynniku rozszerzenia k = 2. Oz xg

& = 3%

ZHCcE

Data sporzadzenia $wiadectwa: 31.08.2018 g
Liczba egzemplarzy $wiadectwa: 2 g oE s
oM S

3

=

?

Swiadectwo z badan otrzymuja: g
1) TOPTEXTIL Sp. z o0.0., Krakdow — 1 egz. -

2) IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobow Wiokienniczych — 1 egz. a/a 2

'

0

Swiadectwo z badan sporzadzita:
Elzbieta Piekarek-Kubicka

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imie i nazwisko:

Funkcja:
Podpis Zastepc u{ Hrownika
Laboratorium Hddan Surowc
i Wyrobow .})‘f} cienniczych
dennictwa

[nstytut Vit

mgr inz. Jerzy Andrysiak



SWIADECTWO Z BADANNRBM 12.9.2.2 /2018 /B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania

PN-EN ISO 12947-2:2017-02

4-5 + PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zatacznik A
probka aklimatyzowana,

Scieracz: standardowa tkanina wetniana,

zmiana barwy
po 3 000 suwow,
stopien szarej skali

Odpornosé 1 probka 90 000
na $cieranie, obciazenie: 12 kPa,
liczba SUwow 2 probka 90 000 urzadzenie powigkszajace o wspdlczynniku
P ] powigkszenia 8,
7 kryterium zniszczenie prébki wg ww. normy:
3 prébka S tkanina plaska — trzy nitki catkowicie zniszczone
4 prébka 100 000
Ogolna odpornosé
na Scieranie (najnizszy 90 000
pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: liczba suwow > 35 000 suwow,
kategoria B: liczba suwow 12 000 < 30 000, kategoria C: liczba suwow 4 000 + 10 000

Koniee Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

mgr Inz. Jegzy Andrysiak
A )
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Laboratorium Badan .

- . - ] . /,
Surowcow i Wyrobow Widkienniczych “ul
AB 164

92-103 t4dz, ul. Brzezinska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638
90-520 todi, ul. Gdanska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534450
e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl, jandrysiak@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.9.2.3 /2018 /B/ A

Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow

Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: Tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany skiad
surowcowy: 59% Poliester, 41% Polipropylen

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.08.2018

Data wykonania badan: 23.08.2018

4.

5. Probki pobrano: probka o wielkoscei prawidiowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokohu z poboru probek. )

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow i ;g !\l‘« - |y

patrz: strona 2/2

i“‘ k
Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych ! &:I:}g
i ’ ‘j?f
b

Badania wykonala: Elzbieta Olczak 7 };1

1. Wyniki badan dotyczq wylgcznie przedmiotu badanego.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badan nie moze by¢ powielane ﬁagmentaryczme Iecz

tylko w catosci.
3. Swiadectwo z badan zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacji.

Wyniki badan nie objetych zakresem akredvtacyi, jesli wystepujg, oznaczono symbolem K umieszczonym w tabeli

wynikow przy nazwie wskaznika.
- w
3. Niepewnosé pomiaru, jesli jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w a‘okumencg 2 =
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i o ;;z: ) ;
wspdlczynniku rozszerzenia k = 2. Zcd9
Z0 SN
Data sporzadzenia Swiadectwa: 31.08.2018 T8N
. I . O Ggom
Liczba egzemplarzy $wiadectwa: 2 8 oS
= E = >
EZ22F

Swiadectwo z badan otrzymujg:
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakow — 1 egz.
2) IW - Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych — 1 egz. a/a

INSTYTI

Swiadectwo z badan sporzgdzila:
Elzbieta Piekarek-Kubicka

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

Imie i nazwisko:

Funkcja:

Fadpis Zastepca
Laborator :

i Wyrobow W
[nstytut Wgklenniclwa

mgr inz. Jerzy Andrysiak




SWIADECTWO Z BADANNRBM  12.9.2.3 /2018 /B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sklonnosé liczba suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 4-5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pillingu, probka aklimatyzowana,
stopien 1 000 4-5 Scieracz: standardowa tkanina wehiana;
stosowane obcigzenie: 4152 g;
2 000 4-5
powierzchnia lekko
zmechacona
5 000 4-5

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: stopien >4—5; kategoria B: stopien 4;
| kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopief 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan

4 ;
mgr inz. Jerzy Andrysiak
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- “ Instytut
. Wiokiennictwa

Laboratorium Badan Palnosci Wyrobow

AB 029

Instytut Wiékiennictwa, 92-103 téd#, ul. Brzezinska 5/15
Laboratorium: 90-520 téd7, ul. Gdanska 118, tel. 42 2534435 (436), fax 42 2534490
e-mail: mszejna@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKLADU

TAPICERSKIEGO
Nr 354/BP/ 18

Metoda badania:

1. PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Cze$¢ 1: Zrédo zaplonu: tlacy sie papieros.

Zleceniodawca:

TOPTEXTIL Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12
30-415 Krakow U

i b v I\ ¥
ATORIUHM
NS WYRDRAW

pLNUoL] Wi

Przedmiot badan: P
ul. Gdanska 118, 90-52

)4 | i
sl
Vv LoUdZ
n

Uktad tapicerski:

- tkanina obiciowa meblowa FRODO, sklad surowcowy: 59% poliester, 41% polipropylen .
- pianka poliuretanowa T-3037SG, samogasnaca

Prébka do badan o wielkosci prawidlowej, w stanie wiasciwym do badan,

wraz z charakterystyka, dostarczona przez Zleceniodawce bez protokotu z pobrania probek.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

Nie wystgpil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014-12 | Zrodlo zaplonu: tlacy si¢ : o
progresywne ani zaplon plomieniem

papieros

Wyniki badai odnoszg sie jedynie do zapalnosci ukladu materiatéw poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie sg przeznaczone do oceny pelego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materiatow.

Badi /éu;f /s\?ykona{: Swiadectwo z badan autoryzowala:
; ’k i

Andrze_] Kubacki Laboratorium Badan Palno$ci Wyrobow
A KIEROWNIK
Data otrzymania probki: 10.08.2018
Data wykonania badania: 11.09.2018 mgr Inz. Ma lg% ! ta Szefna

AL ©4 A0on®

UWAGI:

1. Wyniki badan odnoszg si¢ jedynie do badanej prébki.

2. Swiadectwo zawiera 2 strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym swiadectwem, za zgodnosé¢ wyrobu z badana prébka odpowiedzialnos¢
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029,

Str. 1



Swiadectwo z badan Nr 354 /BP /18 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 £ 2) °C; wilgotnos¢ (50 + 5) %; czas 24h
Warunki badania: temperatura 22 °C; wilgotnosé¢ 49 %

Tkanina poddana procedurze nasaczania wodg i suszenia zgodnie z Zatacznikiem D normy PN-EN 1021-1:2014-12.

Uktad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany skiad surowcowy: 59% poliester, 41% polipropylen .
- pianka poliuretanowa T-30375G, samogasnaca

Metoda badania wg PN-EN 1021-1:2014-12

' Papieros ,
Kryteria 1 5 3 Uwagt
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | -
- - - Maksymalny czas tlenia sig
Zniszczenie ukladu badanego - | NIE NIE | - papierosa:
Kryteria | 1lenie do granic probki NIE | NIE | - s
tlenia | Tlenie na catej grubosci NIE | NIE | - e
Elenie ponad 1 godzing NIE | NIE | - Miksymalny zakres
W badaniu koncowym, obecno$¢ aktywnego tlenia | NIE [ NIE | - zniszczenia ukfadu w:
. poziomie [mm] pionie [mm]
Kn era Wystapienie plomieni NIE [NIE| - [da |sz |gt [db |sz | gt
palenia 62 [16 [ 18 [58 | 18] 9

Wynik badania: Nie wystapit zaplon typu tlenie progresywne ani zapton ptomieniem.

KONIEC SWIADECTWA

V)
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e “ Instytut e
E Widkiennictwa

Laboratorium Badan Palnosci Wyrobow BADANIA
AB 029

Instytut Wiékiennictwa, 92-103 t6dz, ul. Brzeziriska 5/15
Laboratorium: 90-520 t6dz, ul. Gdariska 118, tel. 42 2534435 (436), fax 42 2534490

e-mail: mszejna@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKEADU

TAPICERSKIEGO
Nr 354/BP/ 18

Metoda badania:

1. PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Czesé 1: Zrodio zaptonu: tlacy sie papieros.

Zleceniodaweca:

TOPTEXTIL Sp. z 0.0.
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Uktad tapicerski:

- tkanina obiciowa meblowa FRODO, skltad surowcowy: 59% poliester, 41% polipropylen .
- pianka poliuretanowa T-3037SG, samogasnaca

Probka do badan o wielkosci prawidtowej, w stanie wlasciwym do badan,

wraz z charakterystyka, dostarczona przez Zleceniodawce bez protokotu z pobrania probek.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

Nie wystapil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014-12 | Zr6dlo zaplonu: tlacy sie ; i
progresywne ani zaplon plomieniem

papieros

Wyniki badan odnoszg si¢ jedynie do zapalnosci uktadu materiatéw poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie sa przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materiatow.

Badapi "Kykona}: Swiadectwo z badan autoryzowata:
o4 )
techhik Andrzej Kubacki Laboratorium Badan Painosci Wyrobow

KIERQWNIK

Data otrzymania probki: 10.08.2018

Data wykonania badania: 11.09.2018 mgr Inz. Malgorzata Szejna
AL 03 WOAR

UWAGI:

1.  Wyniki badan odnoszg si¢ jedynie do badanej probki.

2. Swiadectwo zawiera 2 strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. W przypadku postugiwania sie niniejszym $wiadectwem, za zgodno$¢ wyrobu z badana probka odpowiedzialnos¢

ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029.
Str. 1



Swiadectwo z badan Nr 354 /BP /18 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 +2) °C; wilgotnosé¢ (50 +5) %; czas 24h
Warunki badania; temperatura 22 °C; wilgotnos¢ 49 %

Tkanina poddana procedurze nasagczania wodg i suszenia zgodnie z Zatagcznikiem D normy PN-EN 1021-1:2014-12.

Uklad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa FRODO, deklarowany sktad surowcowy: 59% poliester, 41% polipropylen .

- pianka poliuretanowa T-3037SG, samogasngca

Metoda badania wg PN-EN 1021-1:2014-12

_ Papieros ‘
Kryteria " 3 3 Uwagi
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | -
: : Maksymalny czas tlenia si
Zniszczenie Ukﬁ:ldlll b_ad{fmego NIE | NIE | - ‘ symgal;)i;izsa:t M
Kryteria | Tlenie do granic probki NIE |NIE | - 20 min 00
tlenia | Tlenie na caltej grubosci NIE | NIE | - e
;Ijl‘?_fl_ie Ponad 1 godzing | NIE | NIE R Maksymalny zakres
W badaniu koficowym, obecnosé¢ aktywnego tlenia | NIE | NIE | - zniszczenia ukladu w:
. poziomie [mm] pionie [mm]
s Wystapienie plomieni NIE (NIE| - |[dl [sz | g |dl |sz |et
palenia 62 [ 16 |18 [s8]18] 9

Wynik badania: Nie wystapit zapton typu tlenie progresywne ani zapton ptomieniem.

KONIEC SWIADECTWA
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