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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4.1.3.3/2017/B/A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow

surowcowy: 100% Poliester
3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 04.01.2017
4

Data wykonania badan: 16.01.2017

Zleceniodawee i dostarczona bez Protokotu z poboru probek.

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

patrz: strona 2/2
Badania wykonala: Danuta Lawniczak

1. Wyniki badar: dotyczq wylgcznie przedmiotu badanego.
2,

w cafoscl.
3. Swiadectwo z badan zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacyi.

5. Probki pobrano: probka o wielkosci prawidtowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez

Nazwa i opis przedmiotu badan: prébka: tkanina obiciowa meblowa BIZON, deklarowany skiad

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badarn nie moze byé powielane fragmentarycznie lecz tylko

4. Wyniki badar nie objetych zakresem akredytacii, jesli wystepujg, oznaczono symbolem ) umieszczonym w tabeli wynikow

przy nazwie wskaznika.

5. Niepewno$¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie = zaleceniami zawartymi w dokumencie <. 0
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspéiczynnikzgrs-j B -
rozszerzenia k = 2. O

Z50p
. r 0 z (J—)" = :ﬁ

Data sporzgdzenia $wiadectwa: 19.01.2017 W.e§ o

Liczba egzemplarzy Swiadectwa: 2 & g o

Swiadectwo z badan otrzymuja: sl n=—=

1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakow — 1 egz. ~ P2y
2) TW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych — 1 egz. a/a = ff 59
: , , £558
Swiadectwo z badan sporzadzila: S
Elzbieta Piekarek-Kubicka Z-2 g
Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan
Imie i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak
Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego
w Laboratorium ul. Brzezinska 5/15
i . 7
Podpis N U4
= -verte-

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1.
IW - Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobdw Wiékienniczych
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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4,1.3.3/2017/B/ A

Wskaznik Wartosé Metoda badania

zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000+ AC:2006 +

po 3 000 suwow, 4-5 PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zatacznik A

stopien szarej skali Warunki pomiarow

Odpornosé 1 prébka 25 000 $cieracz: standardowa tkanina welniana,
na $cieranie, obciazenie: 12 kPa,
I etn s cin 2 probka 35 000 urza#zenie gowi@kszajqce 0 wspotczynniku
powiekszenia 8,

3 probka 45 000 w uchwytach stosowano podktadke z pianki.
kryterium zniszczenie probki wg ww. normy:
trzy nitki catkowicie zniszczone

4 prébka 40 000

Ogolna odpornosé

na $cieranie (najnizszy 25 000

pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: liczba suwéw > 35 000 suwow,
kategoria B: liczba suwéw 12 000 + 30 000, kategoria C: liczba suwow 4 000 + 10 000

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgeca Swiadectwo z badai
Imieg i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak
Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego

w Laboratorium ul. Brzezinska 5/15

Podpis '}1 ) 1, A

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1.
W — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych
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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4.1.3.2/2017 /B/ A

Wskaznik Wartosc Metoda badania
Sktonnos¢ liczba suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pillingu, 1 000 4-5 Warunki badania:
stopien $cieracz: standardowa tkanina welniana;
2 000 4 stosowane obcigzenie: 415 + 2 g;
powierzchnia lekko
zmechacona
i czesciowo uformowane pille
Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: Kkategoria A: stopien >4 —5; kategoria B: stopien 4;
kategoria C: stopien 3 —4; Kkategoria D: stopien 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badai
Tmie i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak
Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego

w Laboratorium ul. Brzezinska 5/15
Podpis 7() A

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona2z2
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4.1.3.1/2017/B/ A

Wskaznik Wartosé Metoda badania

Odporno$é na przesunigcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005

Osnowa Warunki pomiarow:

Srednia warto$é przeéwitu w szwie 9 maszyna wytrzymatoéciowa Hounsfield H50 KM,

warto$¢ zastosowanej sily: 180 N,
95:2:9:15:2 nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,
T igta 0 numerze: 110

dla kierunku osnowy, mm

- poszezegdlne wyniki pomiarow, mm
Watek ilod¢ s’c(i('ag()w:‘ 3212/ 100 mm '
Sredl}ia wartos¢ przeswitu w szwie 2 Eiz%ﬁogféz}:;igb?;:yﬁgm L
fl;)zgz;:g;;;v wq;l;?l;in;:)?niaréw, mm 1.5:2: 2.5 21 2

Ocena:
wg PN-EN 14465:2005+A1:2007
poziom wymagan: kategoria A <4 mm; kategoria B <6 mm; kategoria C <8mm

Koniec Swiadectwa z badani

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imie i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak
Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego

w Labqt:atorium ul. Brzezinska 5/15

Podpis [(L ( \

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 . Strona2z2
IW — Laboratorium Badan Surowcdw i Wyrobow Wiokienniczych
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BADANIA

Laboratorium Badan Chemicznych
i Analiz Instrumentalnych

AB 077

§2-103 £4d7, ul. Brzeziriska 5/15
Tel. 42 6163130 (120,128}, fax 42 6163131

e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

1.6dz, dnia 20.01.2017 1.
L —8/2017

SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 8/28/2017/A/1

1. Nazwa i adres zleceniodawcey: ,, TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow
2. Nazwa materialu badawezego: probka tkaniny obiciowej meblowej BIZON - sklad surowcowy:
100% Poliester
3. Data otrzymania prébek do badan: 09.01.2017r.
4. Data przeprowadzenia testéw: 19.01. —20.01.2017 r.
5. Pobieranie prébek: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, dostarczona przez

Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagan dla
— ; Metoda badan . - kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan e D Warunki badania 15618:2009 + A1:2012
A B
Urzadzenie: Xenotest Alpha +
Warunki naswietlania:
Odpornosé PN-ENISO 105- |  dtugos¢ fali 380-7500m
. - filtry: 7TIR
wybarwien: a/ 3 B02:2014-11 - temp. BST =47 £ 3°C >6 Z 3
- Swiatlo sztuczne ” Metoda 2 . T;gp_ﬂzjf;m w komorze 45 + 3°C
Ocena: komora Multilight,
$wiatto D65

" Wiskaznik odpornosci wybarwien wg niebieskiej skali, w ktorej wskaznik .87 oznacza brak zmiany barwy probki a wskaznik 17 zmiang bardzo duzg
a/ zmiana barwy danej probki

Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagai dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Wyniki dotvczace wylgeznie badanych prébek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzit:

mgr inz. Zdzistawa Mrozinska

Liczba egzemplarzy swiadectwa z badai: 4
Swiadectwo z badan otrzymuja:

- Zleceniodawca - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobéw Widkienniczych - [ egz.

- LABORATORIUM BADAN CHEMICZNYCH
I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

KIEROWNIK TECHNICZNY

ds. Badaf Chepnicznych i Odpornpsci Wybarwief:

[TW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH | Zalaeznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP [ Wydanie-8 | Data 15.06.2016 [ str. /L |
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Laboratorium Badan Chemicznych
i Analiz Instrumentalnych

92-103 tédz, ul. Brzezinska 5/15
Tel. 42 6163130 {120,128}, fax 42 6163131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

Lodz, dnia 20.01.2017 r.
L —8/2017 ) )
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 8/28/2017/A

1. Nazwa i adres zleceniodawey: ,, TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow
2. Nazwa materialu badawczego: probka tkaniny obiciowej meblowej BIZON - skiad surowcowy:
100% Poliester
3. Data otrzymania prébek do badan: 09.01.2017r.
4. Data przeprowadzenia testow: 19.01. —20.01.2017 r.
5. Pobieranie préobek: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, dostarczona przez

Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagai dia
e . Metoda badan : ; kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan AR Warunki badania 15618:2000 + A1:2012
A B
Odpornosé Warunki klimatyzacji:
wybarwien: temperatura : (20+2)°C

: 1
- tarcie suche: !

wilgotnos¢ RH: (65£2)%
czas: 4h

kier. Wdeuiny a/ 4-5 PN-EN ISO 105- Warunki badania: >4-5 >4
kier. poprzeczny a/ 4.5 X12:2005 temperatura otoczenia
- tarcie mokre: i g:gyéﬁwilmm
- nacisk: j
kier. wzdluz"ny a/ 4 stopien nawilzenia tkaniny tracej:
kier. poprzeczny a/ 4.5 100% =4

D \wskaznik odporno$ci wybarwien wg szarej skali, w ktorej wskaznik ,,5” oznacza brak zmiany barwy probki i brak zabrudzenia bieli tkaniny towarzyszacej,
a wskaznik _,1” oznacza zmiang bardzo duza

a/ zabrudzenie bieli bawelnianej tkaniny tracej

Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spelnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2.  Wryniki dotyczace wyltacznie badanych probek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Lgczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzil:

mgr inz. Zdzislawa Mrozifska

Liczba egzemplarzy §wiadectwa z badan: 4

Swiadectwo z badan otrzymuja:
- Zleceniodawca - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobdow Widkienniczych - 1 egz.

LABORATORIUM BADAN CHEMICZNYCH
I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

KIEROWNIK TECHNICZNY

ds. B@E@m%ichi Udporznﬁci Wybarwiefi

mgr inz. Ka yna Chylewska

l IW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH I Zalacznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP | Wydanie-8 | Data 15.06.2016 | str. 1/1
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Laboratorium Badan Palnosci Wyrobow BADANIA

—

AB 029

92-103 tODZ, ul. Brzeziriska 5/15, Polska, www.iw.lodz.p!

90-520 tédz, ul. Gdanska 118
tel. 42 2534435 (436), fax 42 2534490
e-mail: mszejna@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKLADU TAPICERSKIEGO
Nr 11/BP/17

Metoda badania:

PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Czesc 1: Zrodto zaplonu: tlgey sie papieros.

Zleceniodawca:

TOPTEXTIL Sp.zo.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Krakow

‘eTvTUT WLOKIENNIC 7
: o { PALNOSC ot

Przedmiot badan: ﬁf%‘dtrfgka 11, 90-520 L2
Uktad tapicerski:

- tkanina obiciowa meblowa BIZON

skiad surowcowy: 100% poliester

- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna

Probka do badan o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan,

wraz z charakterystyka, dostarczona przez Zleceniodawce bez protokolu z pobrania probek.

‘Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

Nie wystapil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014-12 | Zrédto zaptonu: tlacy sie : i
progresywne ani zaplon plomieniem

papieros

Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do zapalnosci uktadu materiatéw poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie sa przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materiatow.

Badapj konat: Swiadectwo z badan autoryzowata:
Wy ium Badafi Painodci Wyrobow
: i Laboratoriumn Badaf Painosci vWyro
Andrzej Kubacki KIEROWNIK
Data otrzyman.ia prc’)bk'i: 05.01.2017 - mgr inz. Ma{gi'\;l[a Szefna
Data wykonania badania: 16.01.2017 AR LON. NN
UWAGI:
1. Wyniki badan odnosza sig jedynie do badanej probki.
2. Swiadectwo zawiera 2 strony.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. W przypadku postugiwania sig niniejszym $wiadectwem, za zgodno$¢ wyrobu z badang prébka odpowiedzialnosé

ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029,
Str. 1
KJ15-1; Wyd. D; 2016-06-06



SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Swiadectwo z badan Nr11/BP /17 c.d.

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 +2) °C; wilgotno$é (50 + 5) %; czas 24h

Warunki badania: temperatura 22 °C;

Przygotowanie prébek do badania:
tkanina obiciowa, poddana procedurze nasaczania woda i suszenia zgodnie z Zalacznikiem D
normy PN-EN 1021-1:2014-12.

Charakterystyka ukladu:

Uktad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa BIZON
sklad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna

wilgotnosé 30 %

. Papieros .
Kryteria 0 p2 Uwagi
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE o
Zniszczenie ukfadu badanego NIE | NIE Maksymﬂg‘}i’ ecri‘zz_ﬂema e
Kryteria | Tlenie do granic probki NIE | NIE lp_/ Eﬂ.n 03 s
tlenia | Tlenie na catej grubosci NIE | NIE
Tlenie ponad 1 godzine NIE | NIE Maksymalny zakres
W badaniu koncowym, obecnos¢ aktywnego tlenia | NIE | NIE zniszczenia uktadu w:
. poziomie [mm] | pionie [mm]
yLena Wystgpienie ptomieni NIE | NIE dl. [ sz [ ot [db [ sz [ gt
palenia 0 i ]oles]1i] 6

Wynik badania: Nie wystapit zapton typu tlenie progresywne ani zaplon plomieniem.

N

KONIEC SWIADECTWA
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