SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.18.2.3/2015/B/A

Wskaznik Wartos¢ Metoda badania
zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000+ AC:2006 +
po 3 000 suwow, stopien 4-5 PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zalagcznik A
szargj skali Warunki pomiarow
Odpornosé 1 prébka 40 000 $cieracz: standardowa tkanina weiniana,
na $cieranie, obcigzenie: 12 kPa,
liczba s 2 probka 35 000 urze;fizenie ;:?owigkszajace o wspdtezynniku
powiekszenia 8,
3 probka 25 000 w uchwytach stosowano podkladke z pianki.
krvterium zniszczenie probki wg ww. normy:
4 probka 75000 co najmniej trzy nitki catkowicie zniszczone
Ogolna odpornosé
na $cieranie (najnizszy 35000
pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: liczba suwow = 35 000 suwow,
kategoria B: liczba suwéw 12 000 + 30 000, kategoria C: liczba suwdw 4 000 = 10 000

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badai

Laboratorium Baddn Surowcow
i Wyrobow Wigkenniczych
Instytut Wipgignnictwa

mor inz, Jerzy Andrysiak

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 1. Strona2 z2
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobéw Widkienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.18.2.2/2015/B/ A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sklonnosé liczba suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pllllngu, 1000 4-5 Warunii badania:
stopien §cieracz: standardowa tkanina weiana;
2000 4—5 stosowane obcigzenie: 415 £ 2 g;
powierzchnia lekko
zmechacona i czeSciowo
uformowane pille

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: stopien =>4 —5; kategoria B: stopien 4;
kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopien 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan

Zastepca Kigrownit
Laboratorium Badan Suro
i Wyrohow Vigkiennicz,
Instytut WioRiennictwa

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 1. Strona2z?2
[W — Laboratorium Badan Surowedw i Wyrobow Wiokienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.18.2.1/2015/B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania

Odporno$é na przesunigcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005

Osnowa Warunki pomiarow:

Srednia warto§é przeswitu w szwie 3 maszyna wytrzymatosciowa Hounsfield H50 KM,

warto$¢ zastosowanej sity: 180 N,

9. 3 5. %05:3.7 5 nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,
T igta 0 numerze: 110

Watek iloégks’c'itegéw:'ﬂj:z./ 108 na;nvr .

Srednia warto$¢ przeswitu w szwie 3 ﬁ?zbaogsérboezlf xr?)gbagzyscmn; i

dla kierunku poprzecznego, mm
- poszezegdlne wyniki pomiardw, mm 2:25:3:258%

dla kierunku wzdluznego, mm
- poszezegodlne wyniki pomiardw, mm

Ocena:
wg PN-EN 14465:2005+A1:2007
poziom wymagan: kategoria A <4 mm; kategoria B <6 mm; kategoriaC <8 mm

Koniee Swiadectwa z badai

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan

ca Kierownira
m Badan Surowcow

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 1. Strona2z2
W — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych




92-103 LODZ, ul. Brzezifiska 5/15,

. & \/ 7,
N Z
tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638 i';‘ \\\_‘é‘i«g N
Laboratorium Badan Chemicznych i %
u - o =~
I Analiz Instrumentaln LA

ych
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
dla badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077

92-103 Lédz, ul. Brzezinska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax (42) 61-63-131

e-mail: ]'piestrzeniewiczgwiW.Iodz.pl, labchem(auiw.lodz.pl

PCA

BADANIA

AB 077

L -709/2015

Lodz, dnia 30.12.2015«.

SWIADECTWO 7, BADAN nr BCH 678/1665/2015/A

1. Nazwa i adres zleceuiodawcy: »TOPTEXTIL > Sp. z o.0.

ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakéw

2.  Nazwa materiatu badawczego: probka tkaniny obiciowej meblowej COTONE -
809% Poliester, 209 Cotton

3. Data otrzymania probek do badan: 16.12.2015 r

4. Data przeprowadzenia testow: 16.12. —30.12.2015 r.

3. Pobieranie prébek: prébka dostarczona przez Zleceniodawce

WYNIKI BADAN

Metoda badan
Wg norm

Badany parametr Wyniki badan Warunki badania

Odpornosé¢
wybarwien:

lemperatura : (20+2)°C
wilgotno§é RH: (65+2)%
czas: 4h

tarcie suche-

100%

osnowa

D Wskaznik odpornosci wybarwic
awskaznik ,.1” oznacza Zmiang

1 wg szarej skali
bardzo duza

. w ktorej wskaznik 3" 0znacza brak zmiany barwy probki i

a/ zabrudzenie biglj bawemianej tkaniny trace;

Uwagi:

watek PN-EN ISO 105- Warunki badania:
0snowa X12:2005 temperatura otoczenia
e . trzpien tracy: o16+1mm
- tarcie mokre: nacisk: 940 2N
watek stopien nawilzenia tkaniny tracej:

sktad SUrowcowy:

Poziom wymagaii dla
kategorii wg PN-EN
14465:2005 + A1:2007
A B C

odni G 5:2005 oznacza spehienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan

2. Wyniki dotyczace wylgcznic badanych probek,

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badarn fragmentarycznie, musj by¢ wyrazona pisemna zgoda KiergWnika
Laboratorium,

4. Laczna liczba stron Swiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: LaBoRGatWiIgrdzik, EMICZNYCH

mgr inz. Wiestawa Lotg I ANALIZ INST, TALNYCH

KIE 1K

M- <lote.

Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 4
Swiadectwo z badan otrzymuja:

- Zleceniodawea - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobéw Wiékienniczych - 1 egz.

IW Laboratorium Badan Chemicznych { Analiz Instrumentalnych - BCH Zalgcznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP

mgr inz,

Jerzy Pias eniewicz
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92-103 LODZ, ul. Brzezifiska 5/15, { b _:fx‘.\ \\__/} “~ !:)[:A
y | tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638 ibve i HEE: REaTTACR
Laboratorium Bada Chemicznych g %
| Analiz Instrumentalnych R e
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Zmmn Q
dla badari okre§lonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077 AB 077

92-103 L6dz, ul. Brzeziniska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax (42) 61-63-131
e-mail: miestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

1.6dz, dnia 30.12.2015r.

L - 709/2015 )
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 678/1665/2015/A/1

1. Nazwai adres zleceniodawey: , TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow

2. Nazwa materialu badawczego: probka tkaniny obiciowej meblowej COTONE - skiad SUrOWCOWY:
80% Poliester, 20% Cotton

3. Data otrzymania prébek do badan: 16.12.2015 r

4. Data przeprowadzenia testow: 16.12. — 30.12.2015

5. Pobieranie prébek: prébka dostarczona przez Zleceniodawce

WYNIKI BADAN
I Poziom wymagani dla
. - Metoda badan . . kategorii wg PN-EN
Badany parametr Wyniki badan DT Warunki badania 14465:2005 + A1:2007
A B C
Urzadzenie: Xenotest Alpha +
Warunki naswietlania:
Odpornosé PN-ENISO 105- :g*ltlr%fs?c ufaﬂh 300-400nm
wybarwien: a/ 4 B02:2014-11  temp. BST = 47 + 3°C >0 =3 =4
- Swiatlo sztuczne V Metoda 2 - temperatura w komorze 45 + 3°C
-RH=40%
Ocena: komora Multilight,
swiatlo D65

D Wekaznik odpornosci wybarwien wg niebieskiej skali, w ktorej wskaznik | 8” oznacza brak zmiany. a wskaznik ,,1” zmiang bardzo duza

a/ zmiana barwy danej probki

Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spefnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Wyniki dotyczace wylacznie badanych prabek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badar 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzil: |
mgr inz. Wiestawa Lota LABORATORIUM panasre]

A LANALIZ INSTROM
V=Y KIEH O Wy

: . mgr inz. Jerzy piodl.. . . .
Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 4 oy eyirzeniewicz

Swiadectwo z badan otrzymuja:

- Zleceniodawca - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobow Wibkienniczych - 1 egz.
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