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Pousnie CENTAUM
AXREDYTACH

92-103 LODZ, ul. Brzezinska 5/15, Polska, www.iw.lodz.pl

Laboratorium Badan %)

Surowcow i Wyrobow Widkienniczych BADANIA

92-103 t6d7, ul. Brzezifiska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638 AB 164
90-520 t4d7, ul. Gdariska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490

e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl, jandrysiak@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.1/2018/B/ A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: wyrob obiciowy meblowy FRIDA, deklarowany sklad
surowcowy: 100% Poliester

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 11.01.2018

4. Data wykonania badan: 15+18.01.2018

5. Probki pobrano: probka o wielkosci prawidtowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru probek.

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonata: Elzbieta Olczak

1. Wyniki badar: dotyczqg wylgcznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z bada¥ nie moze byé powielane fragmentarycznie lecz tylko
w catosci.

3. Swiadectwo z bada¥ zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacyi.

4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacji, jesli wystepujq, oznaczono symbolem ~ umieszczonym w tabeli wynikiw
przy nazwie wskaznika.

5. Niepewnos¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie = zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnos¢é rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniky -
rozszerzenia k = 2. =8 -3

Data sporzadzenia Swiadectwa: 23.01.2018
Liczba egzemplarzy $wiadectwa: 2
Swiadectwo z badai otrzymuja:
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0, Krakéw — 1 egz.
2) IW — Laboratorium Badaf Surowcéw i Wyrobow Widkienniczych — 1 egz. a/a

Swiadectwo z badan sporzadzila:

Elzbieta Piekarek-Kubicka
Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badaii
Imig i nazwisko:
Funkeja: Zastepps, Klerowni
Podpis Labaoratoriut ckari Suro C;m-
i Wyrobd Akienniczyc
ﬁsgym fennictwa -verte-
mgr inz. yerzy Andrysiak
DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona 1 z2

IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobow Widkienniczych



SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.1 /2018 /B/ A

Wskaznik Wartos§¢ Metoda badania
zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2017-02
po 3 000 suwow, 4-5 + PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zatacznik A
stopien szarej skali probka aklimatyzowana,
Odpornosé 1 prébka 30 000 $cieracz: standardowa tkanina wehiana,
na $cieranie, obcigzenie: 12 kPa,
liczba suwéw 2 probka 30 000 urzadzenie powigkszajace o wspotezynniku
powickszenia 8,
7 krvterium zniszczenie probki wg ww. normy:
3 prébla 30.000 trzy nitki catkowicie zniszczone
4 probka 35 000
Ogolna odpornosc
na §cieranie (najnizszy 30 000
pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:  kategoria A: liczba suwéw > 35 000 suwow,
kategoria B: liczba suwow 12 000 + 30 000, kategoria C: liczba suwéw 4 000 + 10 000

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badai

Laboratorium Badary Surowcow

i Wyrobow Wigkignniczych
Instytut Wickighnictwa
mgr inz. Jerz Andrysiak
DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona2 z2

W — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobow Wiokienniczych




IW INSTYTUT WELOKIENNICTWA

92-103 LODZ, ul. Brzezinska 5/15, Polska, www.iw.lodz.p!

Laboratorium Badan

Surowcow i Wyrobow Widkienniczych
92-103 t06dz, ul. Brzeziriska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638

AR

PCA

Powsie CENTRUM
AKREDYTACJH

©

BADANIA
N ormcmapimtitpmsomsond’

AB 164

90-520 t6d:, ul. Gdariska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490
e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl, jandrysiak@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.2/2018/B/A

ek

. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: wyréb obiciowy meblowy FRIDA, deklarowany skiad

surowcowy: 100% Poliester

Data otrzymania przedmiotu do badan: 11.01.2018

. Data wykonania badan: 19.01.2018

5. Probki pobrano: probka o wielkosei prawidlowej, w stanie wlasciwym do badaf, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru probek.

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

B w

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonala: Elzbieta Olczak

= e

b~

Wyniki badan dotyczq wylgcznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badar nie moze byé powielane fragmentarycznie lecz tylko
w calosci.

3. Swiadectwo z badar zawiera wyniki badah objetych zakresem akredytacyi.

4. Wyniki badar nie objetvch zakresem akredytacyi, jesli wystepujq, oznaczono symbolem
przy nazwie wskaznika.

3. Niepewnos¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie

EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufhosci 95% i wspofczynniku -~ ©

rozszerzenia k = 2. el =g

umieszczonym w tabeli wynikow

Data sporzadzenia $wiadectwa: 23.01.2018
Liczba egzemplarzy Swiadectwa: 2
Swiadectwo z badan otrzymuja:
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakéw — 1 egz.
2) IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych — 1 egz. a/a

Swiadectwo z badan sporzadzila:

Elzbieta Piekarek-Kubicka

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badaii

Lty 1_11 azwisko: Zastepc: Gerownika

Funkcja: LaboratoriumyBdan Surowcow

Podpis i Wyrobow Vakienniczych

e iwa
Instytut Viffokiennic VErie.
mgr inz. Jerzy Andrysiak

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona 1 z2

IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych



SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.2 /2018 / B/ A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sktonnosé liczha suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pillingu, probka aklimatyzowana,
stopien 1 000 5 $cieracz: standardowa tkanina welniana;
stosowane obcigzenie: 415+ 2 g;
2 000 5
brak zmian

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:

kategoria A: stopien >4 —5; kategoria B: stopien 4;
kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopien 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

astepca Kierpwnika
rium Bgdar Surowcow
sw WioHignniczych

mar inz. Jergy Andrysiak

DK-25-1/V

wydanie z dnia 01.06.2016 r.

IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych

Strona2z2




IW INSTYTUT WELOKIENNICTWA

92-103 tODZ, ul. Brzezifiska 5/15, Polska, www.iw.lodz.pl

Laboratorium Badan
Surowcoéw i Wyrobow Widkienniczych
92-103 t4di, ul. Brzezifiska 5/15, tel. 42 6163140, fax 42 6792638

90-520 to6dz, ul. Gdaniska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490
e-mail: krolikowska@iw.lodz.pl, bwitkowska@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.3 /2018 /B

1. Nazwaiadres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakéw

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: wyréb obiciowy meblowy FRIDA, deklarowany skiad
surowcowy: 100% Poliester

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 11.01.2018

4. Data wykonania badan: 23.01.2018

5. Prébke pobrano: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru prébek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikéw badan

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

Badania wykonala: Elzbieta Olczak

5

Wyniki badarn dotyczq wylgcznie przedmiotu badanego. e T i
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie
lecz tylko w calosci.
3. Niepewnosé pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane warlosci niepewnosci stanowig niepewnoS¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%
i wspélczynniku rozszerzenia k = 2.

Data sporzadzenia swiadectwa: 23.01.2018
Liczba egzemplarzy Swiadectwa: 2
Swiadectwo z badan otrzymuja:
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakow — 1 egz.
2) IW - Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wickienniczych — 1 egz. a/a,

Swiadectwo z badan sporzadzila:
Elzbieta Piekarek-Kubicka

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan
Imie i nazwisko:

) Zastepc
Funkcja: | aporatoriun
Podpis - i Wyrobow

ierownika
adan Surowcow
flokienniczych
fokienniciwa

erzy Andrysiak

-verte-

DK-25-2/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona 1 z2
IW — Laboratorium Badar Surowcow i Wyrobow Wihokienniczych



SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.3/2017/B

Wskaznik Wartosé Metoda badania

Odpornosé¢ na przesuniecie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005

Osnowa probka aklimatyzowana

Srednia warto$¢ prze§witu w szwie 4 maszyna wytrzymalosciowa Hounsfield H50 KM,

warto$¢ zastosowanej sity: 180 N, .
45:4:45; 4; 4 nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,
Vods it igta 0 numerze: 110

iloé¢ $ciegow: 32+2/100 mm

dia kierunku wzdluznego, mm
- poszczegodIne wyniki pomiar6w, mm

Wgte_k_ e i ) predkos¢ rozciagania 50 mm/min.
Srednia wartos¢ prze§witu w szwie 5 liczba prébek roboczych: 5

dla kierunku poprzecznego, mm
- poszczegdlne wyniki pomiaréw, mm 5:.6; 5,5: 5,5; 4,5

Ocena: wg PN-EN 14465:2005+A1:2007
poziom wymagan: kategoria A <4 mm; kategoria B <6 mm; kategoriaC <8 mm

Koniec Swiadectwa z badai

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

Zastepca Kiefgwnika
Laboratorium Badgf Surowcow
i Wyrobow VWiokig
Instytut Wiokjghni

mgr inz. Jerzy Andrysiak

DK-25-2/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona2z2
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobdw Wiokienniczych




INNTYTUT WEOKIENNICTWA V%, (pea
SN 7
:\\E_/____/’/E; PoLsKie CENTRUM
92103 LODZ, ul. Brzezifiska 5/15, Polska, www.iw.Jodz p M —
Laboratorium Badan 1{@3: %
Surowcow i Wyrobow Widkienniczych il AN

92-103 +6d#, ul. Brzezifiska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638 AB 164
90-520 £6d?, ul. Gdaniska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490

e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl, jandrysiak@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.4/2018 /B/ A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: prébka: wyrob obiciowy meblowy FRIDA, deklarowany sklad
surowcowy: 100% Poliester

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 11.01.2018

4. Data wykonania badan: 25.01.2018

5. Probki pobrano: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru probek.

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonala: Krystyna Wierus

1. Wyniki badan dotyczg wylgcznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badar nie moze byé powielane fragmentarycznie lecz tylko
w catoscl.

3. Swiadectwo z badar zawiera wyniki badavi objetych zakresem akredytacji.

4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacji, jesli wystepujq, oznaczono symbolem ' umieszczonym w tabeli wynikew
przy nazwie wskaznika.

5. Niepewnos¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawariymi w dokumencie =
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspdlczynniku- -
rozszerzenia k = 2.

Data sporzadzenia Swiadectwa: 29.01.2018
Liczba egzemplarzy Swiadectwa: 2
Swiadectwo z badai otrzymuja:
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakow — 1 egz.
2) IW — Laboratorium Badan Surowcdw i Wyrobdéw Wiokienniczych — 1 egz. a/a

Swiadectwo z badan sporzadzila:
Elzbieta Piekarek-Kubicka

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imig i nazwisko:
Funkcja:

Podpis

ZastepcaWierownika
Laboratorium BYdan Surowcow -verte-
| Wyrabow f)ibkienniczych
instytut Y\aékiennictwa

myr inz. Jerzy Andrysiak

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 r. Strona 1z 2
W — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 12.1.1.4/2018 /B/ A

Wskaznik Wartosc Metoda badania
Odpornosc 4 PN-EN ISO 4920:2013-02
na zwilzanie probka 1 zwilzenie powierzchni | badanie wykonane w warunkach klimatu normalnego,
powierzchniowe prébki temperatura wody: 20°C
(spray test), 4 Ocena:
stopien zroszenia probka 2 | zwilzenie powierzchni | stopien 5 — nie wystepuje przyleganie kropel wody
probki lub zwilzenie badanej powierzchni,
4 stopien 0 — catkowite zwilzenie catej powierzchni
prébka 3 | zwilzenie powierzehni | probki
prébki

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

[\
ca Kigrawnika
Lab um BadpnjfSurowcow
i kiehniczych

tytut legnictwa

mgr inz. Jerzy Rndrysiak

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1.
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobdw Widkienniczych

Strona2 z2
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PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJL

I W'NS"\‘!”I‘l"I‘ ‘\"IA‘I('ENN!‘Y““‘A

92-103 LODZ, ul. Brzezifiska 5/15, Polska, www.iw.lodz.p!

"

BADANIA

AB 077

Laboratorium Badan Chemicznych
i Analiz Instrumentalnych
92-103 todz, ul. Brzezinska 5/15

Tel. 42 6163130 (120,128), fax 42 6163131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem®@iw.lodz.pl

L6dz, dnia 31.01.2018 1.

L - 15/2018 : ,
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 12/23/2018/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z o.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow
2. Nazwa materialu badawezego: probka 1 - wyréb obiciowy meblowy FRIDA,
deklarowany sktad surowcowy 100% poliester
3. Data otrzymania probek do badan: 16.01.2018 r.
4. Data przeprowadzenia testow: 16.01. —31.01.2018 r.
5. Pobieranie probek: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, dostarczona przez

Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagan dla
o , | Metoda badan ; : kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan W norm Warunki badania 14465-2005 + A1:2007
A B C
Odpornoéé Warunki klimatyzacji:
wybarwief; temperatura : (20+2)°C
5 wilgotnos¢ RH: (65+2)%
- tarcie suche: czas: 4h
thek a/ 4-5 PN-EN ISO 105- Warunki badania: >4-5 4 34
osnowa a/ 4-5 X12:2016-08 temperatura otoczenia
; T trzpien tracy: eléxlmm
= tarcie mokre. nacisk: 9+0,2N
watek a/ 4-5 stopien nawilzenia tkaniny tracej: > 3.4 3 23
osnowa a/ 4-5 100%

Y Wskaznik odpornosci wybarwien wg szarej skali, w ktorej wskaznik ,,57” oznacza brak zmiany barwy probkii brak zabrudzenia bieli tkaniny towarzyszacej,
a wskaznik ,,1”" oznacza zmiang bardzo duza

a/ zabrudzenie bieli bawetnianej tkaniny tracej

Uwagi: )

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spelnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2.  Wyniki dotyczace wylacznie badanych probek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika

Laboratorium.
4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1. /,]
Osoba autoryzujgca: Zatwierdzil: | |

mgr inz. Zdzistawa Mrozinska
{ 7,

Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 3 _ {

Swiadectwo z badan otrzymuja: mgr in. Jarzy Pi

- Zleceniodawca - 1 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobéw Wiokienniczych - 1 egz.

LABORATORIUM BADAN RAEMICZNYCH

trzeniewicz

[IW Laboratorium Badai Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH | Zalacznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP | Wydanie-8_| Data 15.06.2016 | str. /1|




PoLskie CENTRUM
AKREDYTAGH

T W smn WEOKIENNICTWA 7. (PCA

92-103 LODZ, ul. Brzezinska 5/15, Polska, www.iwlodz.pi

©

BADANIA

Laboratorium Badan Chemicznych B 07
i Analiz Instrumentalnych

92-103 t6d7, ul. Brzeziriska 5/15
Tel. 42 6163130 (120,128), fax 42 6163131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

bodz, dnia 31.01.2018 r.

L - 15/2018 , ’
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 12/23/2018/A/1

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL” Sp. z o.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow

2. Nazwa materialu badawczego: prébka 1 - wyrdb obiciowy meblowy FRIDA,
deklarowany sktad surowcowy 100% poliester

3. Data otrzymania probek do badan: 16.01.2018 r.
4. Data przeprowadzenia testéw: 16.01. —31.01.2018 r.
5. Pobieranie probek: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie whasciwym do badan, dostarczona przez
Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagan dla
o . Metoda badan g . kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan o Warunki badania 14465:2005 + A1:2007
A B C
Urzadzenie: Xenotest Alpha LM
Warunki naswietlania:
Od OmOS’é PN-EN ISO 105- - dlugos¢ fali 380-750nm
P 5 - filtry: 7IR
wybarwien: a/ 6 B02:2014-11 - temp. BST =47 £ 3°C =b =5 >4
= Swiatio sztuczne 1) Metoda 2 - temperatura w komorze 45 = 3°C
-RH=40%
Ocena: komora Multilight,
swiatlo D65

Y Wskaznik odpornosci wybarwien wg niebieskiej skali, w ktorej wskaznik ,,8” oznacza brak zmiany barwy probki a wskaznik ,,1” zmiang bardzo duza

a/ zmiana barwy danej probki

Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy [SO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikow badan.

2.  Wyniki dotyczace wylacznie badanych probek. .

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium. /N

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzit:
mgr inz. Zdzistawa Mrozifiska LABORATORIUM BADAN CHEMICZNYCH
g : I ANALIZ INSTRHMER TALNYCH

%&7/ : K1 ER{ V;fm K

mgr inz. Jerzy Pigsirzeniewicz

Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 3

Swiadectwo z badan otrzymuja: ; j
- Zleceniodawca - 1 egz. y
- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz. /
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobdw Wiokienniczych - 1 egz.

m Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH | Zatgcznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP | Wydanie- 8 | Data 15.06.2016 l str. 1/1
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IW INSTYTUT WELOKIENNICTWA PCA

Textile Research Instifule PoLSKIE CENTRUM
= > AKREDYTACJI
92-103 LODZ, ul. Brzeziska 5/15, Polska, www.iw.lodz.pl
Laboratorium Badan Palnosci Wyrobdéw BADANIA
e e
AB 029

90-520 to6dz, ul. Gdanska 118
tel. 42 2534435 (436), fax 42 2534490
e-mail: mszejna@iw.lodz.pl

SWIADECTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKELADU TAPICERSKIEGO
Nr19/BP/18

Metoda badania:

1. PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Cze$¢ 1: Zrodlo zaplonu: tlaey si¢ papieros.

Zleceniodawca:
TOPTEXTIL" Sp. z .0.0
ul. Wadowicka 12
30-415 Krakow

A\

INSTYTUT WLOKIENNL “TV/A
L ABORATORIL

Przedmiot badan:

Uklad tapicerski: BADAK PALNOSCI WYRLIC
- tkanina obiciowa meblowa FRIDA, sktad surowcowy: 100% poliester ul. Gdariska f?og G e
- pianka poliuretanowa T-3037 SG, samogasnaca

Probka do badan o wielkosci prawidiowej, w stanie wiasciwym do badan,

wraz z charakterystyka, dostarczona przez Zleceniodawcg bez protokotu z pobrania probek.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wymik

Nie wystapil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014-12 | Zrédto zaptonu: tlacy sie . At
progresywne ani zapton plomieniem

papieros

Wyniki badan odnosza sie jedynie do zapalnosci uktadu materiatéw poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie sa przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materiatow.

Bammnah : Swiadectwo z badan autoryzowata:
teohfHik. drzej Kubacki . Laboratorium Badan Painosci Wyrobow

KIEROWNIK
Data otrzymania probki: 15.01.2018 mgr inz. Magg:gata Szefjna
Data wykonania badania: 29.01.2018 “o OA. 20avw
UWAGI:

1.  Wyniki badan odnoszg si¢ jedynie do badanej probki.

2. Swiadectwo zawiera 2 strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym $wiadectwem, za zgodno$¢ wyrobu z badang probka odpowiedzialnos¢
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029.
Str. 1
KJWi5-1; Wid. C; 2015-01-08



Swiadectwo z badan Nr19/BP/ 18 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 +2) °C; wilgotnos¢ (50 5) %, czas 24h
Warunki badania: temperatura 24 °C; wilgotnos¢ 33 %

Tkanina poddana procedurze nasgczania woda i suszenia zgodnie z Zatgcznikiem D normy PN-EN 1021-1:2014-12.

Charakterystyka ukladu:

Uktad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa FRIDA, sktad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa T-3037 SG, samogasngca

Metoda badania wg PN-EN 1021-1:2014-12

: Papieros :
Kryteria 1 p2 3 Uwagt
Niﬁ-:be;pief:zne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | - NIAks ol wens flemaisi
Zniszczenie uktadu badanego NIE | NIE | - papierosa:
Kryteria | Tlenie do granic probki R NIE | NIE | - :
tlenia | Tlenie na calej grubosci NEE [NIE| - Pt
Tlenie ponad 1 godzing NIE | NIE | - Maksymalny zakres
W badaniu koncowym, obecno$é aktywnego tlenia | NIE | NIE | - zniszezenia ukladu w:
5 poziomie [mm] pionie [mm]
Krytena | . 1aienie plomieni NIE [NIE | - [tz [gt [dt [se [t
palenia 65 | 14 | 11 | 64 [ 16 | 9

Wynik badania: Nie wystgpit zapton typu tlenie progresywne ani zapton ptomieniem.
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KONIEC SWIADECTWA
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