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Laboratorium Badar Surowcow O\,
| Wyrobéw Wiokienniczych = |
Siedziba: ul. Brzeziriska 5/15, 92-103 £6d2, tel. +48(0) 42 6163140 M
N\ ©

Siedziba: ul. Gdariska 118. 90-520 todz. tel. +48(0) 42 2534421 '.;:‘
-

SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.11.1.3 /2015/B/ A

1. Nazwai adres Zleceniﬂdawcy: »TOPTEXTIL” Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakéw
2. Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: wyréb obiciowy meblowy ANGEL, deklarowany sklad

surowcowy: 100% PES
3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 16.07.2015
4. Data wykonania badan: 17.08.20]5
3. Prébki pebrano: prébka o wielkosci prawidtowej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru préobek. ' Skptts
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonala: Elzbieta Olczak

1. Wyniki badas dotyezg wylgeznie preedmiotu badanego.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo = badas nie moze by powielane fragmentaryeznie

lecz tylko w catosei,
3 Swiadectwo = badar zawiera wyniki badar objetych zakresem akredytacyi,
4. Wynild badar nie objetvch zakresem akredytacji, jesli Wysigpujq, oznaczono symbolem *) umieszczonym
W tabeli wynikow przy nazwie wskaZnika.

3. Niepewnosé pomiaru, Jesli jest okreslonag,

zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zaway,
wartosci niepewnosci SIanowiq niepewnosé Fozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i WSpo

tezynniku rozszerzenia k=2,

Data sporzadzenia $wiadectwa: 18.08.2015
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2
Swiadectwo z badan otrzymujg:

1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0, Krakow — 1 egz.
2) IW - Laboratorium Badar Surowcow i Wyrobsw Widkienniczych — 1 egz. a/a

Swiadectwo sporzadzita:

Patrycja Bak
Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imig i nazwisko: - ; Ki Kk
o astepcy Kierownika
Funkga. Labora:oﬁﬁm{ adan Surowcow
Podpis i Wyrobaw/VWiakienniczych
Inatytut Whskiennictwa
mgr inz, jé'rzfv Andrysiak
DK-25-1/v wydanie z dnia 02.01.2015 r, Strona [ z2

/W — Laboratorium Badan Surowsdw i Wyrobow Widkienniczych

tymi w dokumencie EA-4/16. Poage = 5

verte-



SWIADECTWO Z BADANNR BM 2.11.1.2/2015/B/A

pojedynczy wynik)

Wskaznik Wartos¢ Metoda badania
Zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000+ AC:2006 +
po 3 000 suwow, stopief 4-5 PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zatacznik A
szargj skali Warunki pomiaréw
Odpornos¢ 1 probka 40 000 écieracz: standardowa tkanina welniana,
na $cieranie, 2 probka 40 000 obcw}'zeni.e: 12 k:Pa, . ’ .
liczba suwow 3 probka 40 000 urzadzenie powigkszajace o wspotezynniku
P bk powiekszenia 8,
PRl 40 000 w uchwytach stosowano podkiadke z pianki.
Owol E o7 kryterium zniszezenie probki wg ww. normy:
g? r'la = 'porn(_)s? miejscowe wytarcie okrywy na powierzchni 5 mm2
na §cieranie (najnizszy 40 000

Ocena wg PN-EN 14465:200

5-A1:2007: kategoria A: liczba suwow > 45 000 SUWOW,
kategoria B: liczba suwéw 25 000 =+ 40 000, kategoria C: liczba suwdw 10 000 + 20 000

Koniee Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badai

Zastepca Ki rownika

Laboratorium an Surowcow

i Wyrobow Wigkienniczych
Instytut WJZ, ennictwa

mgr iRz Jerzy Andrysiak

DK-25-1/V

wydanie z dnia 02.01.2015r.

IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych

Strona 2 z2




SWIADECTWO Z BADANNR 2.11.1.3/2015/B/ A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sklonnosé liczba suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 8 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pillingu, 1 000 4.5 Warunki badania:
stopien $cieracz: standardowa tkanina welniana;
2 000 4-5 stosowane obcigzenie: 415+ 2 g;
lekkie zmechacenie

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: stopien >4 —5; kategoria B: stopien 4,
kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopien 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgea Swiadectwo z badan

Zastgpca Kierpwnika ‘
|_aboratorium adan Surowcow

i Wyrobow !kienniczych
[nstytut |’ iennictwa

mar inz. Jetgy Andrysiak

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 r. Strona2z2
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wlokienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.11.1.1/ 2015 /B

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Odpornosé na przesunigcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005
Osnowa

Srednia wartos§¢ przeswitu w szwie 3 Warunki pomiaréw:

dla kierunku wzdluznego, mm

- poszczegblne wyniki pomiar6w, mm 304 2.5: 3.5 3.5
Watek
Srednia warto$¢ przeswitu w szwie 4
dla kierunku poprzecznego, mm

- poszezegodlne wyniki pomiarow, mm 4: 4: 3.5:35;3

maszyna wytrzymatosciowa Hounsfield H50 KM,
wartoé¢ zastosowanej sity: 180 N,

nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,
igla o numerze: 110

ilod¢ sciegow: 32 + 2/100 mm

predko$c rozciggania 50 mm/min.

liczba probek roboczych: 5

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badanh

Zastepca Kierownikz
Laboratorium Baghin Surowcow
i Wyrobow WibKienniczych
instytuf WjoKiennictwa

DK-25-2/V wydanie z dnia 02.01.2015 .
W — Lahoratorium Badan Surowcéw i Wyrobdw Widkienniczych

Strona2 z2




SWIADECTWO Z BADANNR 2.11.1.5/2015/G/A

Wskaznik Wartos¢ Metoda badania
Odpornos¢ prébka 1 3 PN-EN ISO 4920:2013-02
na zwilzanie swilbenie powisrzehni badanie wykonane w ';varunkach klimatu normalnego,
powierzchniowe probki w punktach tgmpcltatura wody: 20°C
(spray test), zroszenia Lcend. . ) { lub
stopien zroszenia stoplen_s — nie wystepuje przy:legam.e kropel wody_ ul
‘bka 2 3 zwilzenie badanej powierzchni, stopien 0 — catkowite
P zwilzenie catej powierzchni probki
probka 3 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autor%usi[zca Swiadectwo z badan

pca Kierownika

Laboratoriu

i Wyrohow
Instytut

Badan Surowcow
Wipkienniczych
igkiennictwa

fhar inz. Jergy Andrysiak

DK-25-1/V

wydanie z dnia 02.01.2015r,

[W — Laboratorium Badan Surowcow 1 Wyrobow Wiokienniczych

Strona2 z2
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\Q‘\\‘\\I_/m/’z
92-103 £ODZ, ul. Brzezifiska 5/15, s, Sl o)

tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638 m
_Labor_atonum Badan Chemicznych e %
I Analiz Instrumentalnych o PN
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji il

dla badan okreslonych w Zakresie AKredytacji Nr AB 077 AB 077

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREBYTAGJ!

92-103 L6d2, ul. Brzezifiska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax (42) 61-63-131

e-mail: 1'Qiestrzenie“dcz@iw.lodz.p], labchemgm}iw.lodz.pl

Lo6dz, dnia 07.08.2015 r.
L - 428/2015 )
SWIADECTWO Z BADAN nr BRCH 414/997/2015/A/1

1. Nazwa i adres zleceniodawcey: | TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow

2. Nazwa materialu badawezego: probka tkaniny obiciowej meblowej ANGEL - sklad SUTOWCOWY:
100% poliester

3. Data otrzymania probek do badan: 17.07.2015 ¢

4. Data przeprowadzenia testow: 22.07.-07.08.2015 r.

5. Pobieranie probek: probka dostarczona przez Zleceniodawce

WYNIKI BADAN

Poziom wymagan dla

. , Metoda badan ; ; kategorii wg PN-EN
Badany parametr Wyniki badan We nofi Warunki badania 14465:2005 + A1:2007
A B C

Urzadzenie: Xenotest Alpha +

Warunki naswietlania:

Odpornosé PN-EN ISO 105- | - dlugosc fali 300-400nm

S - filtry: 7IR
wybarwier; a/ 4 B02:2013 - temp. BST = 47 + 3°C <& - S
= .S"wiatfo Sztuczne 4 Metoda 2 - temperatura w komorze 45 = 3°C -

-RH=40%
Ocena: komora Multi light,
swiatlo D63

D Wskaznik odpornodei wybarwier Wwg niebieskiej skali, w kiorej wskaznik 8" oznacza brak zmiany, a wskaznik 17 zmiang bardzo duza

a/ zmiana barwy danej probki

Uwagi:

L. Zgodnie z Komunikatermn ISO- ILAC-IAF (styczeri 2009) dostepnym na stronie Ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IE 17025:2005 oznacza spehienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzgdzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikow badan,

2. Wyniki dotyczace wylacznie badanych prébek,

3. W przypadku powielania swiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzil:
mgr inz. Wiestawa Lota
- o LABORATORIIM BADAN CHEMIC
, o - HEMICZN
/?/4 Q&’Q_/ I ANALIZ 1NSTRUMENTALNYCHYCH

K/I EROWNIK
. : BN
Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badaii: 4 mar inz. {i, ,2{;,5 P;g{,r; ;%fewicz
Swiadectwo 7 badan otrzymuja:

- Zleceniodawca - 2 egz.

- IW - Laboratorium Badas Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - ] egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobow Widkienniczych - 1 egz.

IW Laboratorium Badan Chemicznych | Analiz Instrumentalnych - BCH Zalgeznik Nr 1 do Procedury Nr 15 Kp Wydanie 7

Data 01.01.2015
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,/,/ & LR PCA

92-103 £ODZ, ul. Brzeziriska 5/15., RANTA ~

I tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638 m e

_Labor_atorlum Badan Chemicznych Z //;-%\}; %

i Analiz Instrumentalnych AN
il

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
dla badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077

92-103 L6dz, ul. Brzezinska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax {42) 61-63-131

e-mail: jpiestrzenjewiczgw;iw.Iodz.pl, labchcm(@iw.lodz.pl

AB 077

“—
Lodz, dnia 07.08.2015 r,
L -4281015 )
SWIADECTWO 7, BADAN nr BCH 414/997/2015/A
1. Nazwaiadres zleceniodawey: | TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.

ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow

2. Nazwa materiatu badawezego: probka tkaniny obiciowej meblowej ANGEL - sklad surowcowy:
100% poliester

3. Data otrzymania probek do badan: 17.07.2015 ¢

4. Data przeprowadzenia testow: 22.07.-07.08.2015 r.

5. Pobieranie prébek: probka dostarczona przez Zleceniodawce

WYNIKI BADAN

Poziom wymagan dla
kategorii wg PN-EN
14465:2005 + A1:2007
A B C

Metoda badan
Wg norm

Badany parametr Wyniki badan Warunki badania

Odpornos¢
wybarwien:

Warunki klimatyzacji:
temperatura : (2042)°C

wilgotnosé RH: (65£2)%
czas: 4h

- tarcie suche:

watek a/ 4-5 FN-ENISO 105~ | v vatani: >45 4 34
osnowa 57 s X12:2005 temperatura oloczenia
: Fia. trzpiefi tracy: al6+1mm
- lar C‘ke mokre. nacisk: 9£0,2N
wate a/ 4-5 stopien nawilzenia tkaniny tracej:
100% >34 3 2-3

0snowa a/ 4.5

Wskaznik odpornosci wybarwieri wg szare] skali, w ktérej wskaznik -3 0znacza brak zmiany barwy probki i brak zabrudzenia bieli tkaniny towarzyszacej,
a wskaznik ,,1” oznacza ziniang bardzo duza

a/ zabrudzenie bieli bawelnianej tkaniny tracej

Uwagi:

1

Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie Ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spelnienie wymagan dotyczacych kompetencii technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikow badan,

2. Wyniki dotyczace wylacznie badanych probek.

3. W przypadku powielania Swiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron swiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzit:

mgr inz. Wiestawa Lota

RATORIUM BADAK CHEMICZNYCH
LABPANAU? INSTRUMENTALNYCH
KIEROWNIK
A /}”‘J— ; szl@,

M <t

Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 4
Swiadectwo z badan otrzymuja:

= Zleceniodawca - 2 Cgz.

mgr inz. Jerzy Piestrzeniewicz

- IW - Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - | €gZ.
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiékienniczych - 1 egz.

IW Laboratorium Badan Chemicznych { Analiz Instrumentalnych - BCH | Zalacznik Nr I do Procedy Nr 15 KP | Wydanie 7 | Data 01.01.2015 [ str 11 ]




UNIADLA PRZEDSIEBIORCZYCH

l W 92-103 £ODZ, ul. Brzeziriska 5/15, '
tel. +48(0)42 6163140, 42 61631 41, fax.+48(0)42 6792638 UNIA EUROPEJSK A
Laboratorium doposazone ze srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego

Laboratorium Badan Surowcéw
| Wyrobdéw Wibkienniczych

Siedziba: ul. Brzezinska 5115, 92-103 todz, tel. +48(0) 42 6163140
Siedziba: ul. Gdariska 118. 90-520 tédz. tel +48(0) 42 2534421

SWIADECTWO 7 BADAN NR BM 2.11.1.4/ 2015 /B

Sp. z 0.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakéw

1. Nazwa i adres Zlecem’odawcy: »1OPTEXTIL >
b obiciowy meblowy ANGEL, deklarowany sklad

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: wyré
surowcowy: 100% PES
3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 16.07.2015 il
4. Data wykonania badag: 05 08.2015r.
W stanie wiasciwym do badan, pobrana

probka o wielkogci prawidtowe;j,
¢ i dostarczona beyz Protokotu z poboru prébek.

5. Prébki pobrano:
metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

przez Zleceniodawc
6. Badania wykonano zgodnie z:

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

goria A: wytrzy
pychanie > 400 kPa; kategoria C:; Wytrzymatos¢ na wyp

Metoda badania

PN-EN ISO 13938-1:2002
(Metoda hydrauliczna)
warunki badania:

powierzchnia pomiarowa: 50 cm’,
czas wypychania probki aklimatyzowanej: (20 + 5)s

malos$é na wypychanie > 600 kPa;
ychanie > 200 kPa

Srednia wytrzymatosé
na wypychanie, kPa

Srednia wysokos¢ wyoblenia, mm

Badania wykonata: Elzbiets Olczak

Wyniki badan dotyezq wylgeznie prredmiotu badanego.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo = badar nie moze byé powielane fragmentaryeznie

lecz tylko w catosci,
1 Y . zostata wyznaczona zgodnie z

Data sporzadzenia swiadectwa: 18.08.2015 r,
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2
Swiadectwo z badan otrzymuja:

-1 egz.

1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakéw
2) IW - Laboratorium Badan Surowedéw i Wyrobdéw Wiékienniczych — | egz. a/a

Swiadectwo sporzadzila:
Patrycja Bak : :
Koniec Swiadectwa z badan SE D
=1 ~
e e —— ol A g
O Yo
‘;’ i1 1"_\5; ?ﬂz
Osoba autoryzujgea Swiadectwo z badan B9 E éz
T i W.. g o
Imig 1 nazwigko pca Kigrownika c;x} =X
Funkcja: Laboratorium Bay 4 Surowcsw A0S
Podpis i Wyrobow WidKianniczych = . L=
Instytut Wiéigl nnictwa = 5 25
, ‘ =2 5206
mgr inz, derzy\h‘ndrysiak s g,;‘j
= 0SS0
D8~
25 g

Strona 1z 1

wydanie z dnia 02.01.2015

DK-25-2/y
adan Surowcow i Wyrobow Wickienniczych
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