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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.3.1.4/2015/G /A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL” Sp. z o.0.
30-415 Krakow, ul. Wadowicka 12
2. Nazwa i opis przedmiotu badan: prébka: wyréb obiciowo meblowy GONZALEZ
o deklarowanym skladzie surowcowym: 100% Poliester
3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 2015-02-06
4. Data wykonania badan: 2015-02-09=16
5. Proébki pobrane: probka o wielkosci prawidiowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce 1 dostarczona bez Protokotu z poboru prébek
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikdw

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonata: dr inz, Izabela Jasifiska

1. Wyniki badan dotyczq wylgeznie przedmiotu badanego. R
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z bada nie moze byé powielane fragmentarycznie
lecz tylko w catosci.
Swiadectwo z badar zawiera wyniki badar objetych zakresem akredytacji.
4. Wyniki badar nie objetych zakresem akredytacji, jesli wystepujg, oznaczono symbolem *) umieszezonym w tabdli
wynikdw przy nazwie wskaznika.
5. Niepewnos¢ pomiary, jesli jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie 7 zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosé rozszerzong priy pozioni SCi 95T i -
wspdotczynniku rozszerzenia k = 2. qﬁ%ﬁﬁ;? ,‘:'I éOK'ENN[CTWA
: wwr Badan Surowecow
i Wyrobcw Niokienniczych

e

D:ata sporzadzenia svyla_dectwa: 2015-03-09 92-103 k602, t. Brzezifiska 5/15
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 4 Siedziba { shverathrium
Swiadectwo z badanh otrzymuj3: 90-520 todi, ut. Gd yiska 118

1) ,,TOPTEXTIL"” Sp. z 0.0.- 2 egz.,
2) IW - Laboratorium Badan Surowcédw 1 Wyrobdw Widkienniczych (siedziba ul. Brzezifiska 5/15) - 1 egz. a/a,
3) IW - Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Wiékienniczych (siedziba ul. Gdanska 118) - I egz. a/a.

Swiadectwo sporzadzita:
mgr inz. Zofia Mokwinska

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badai

Nazwisko i imie: dr inz. Beata Witkowska

Funkgja: Kierownik Techniczny Laboratorium
Poqpi Kiarownik Techniczny
Ploratorium Badah Surowcow
i Wyrobdw Widkienniczych
siadziba ul. Gyanska /8

dr inz. Beat 1 ws&

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 r. Strona 1 z 2
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych



SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.3.1.4/2015/G/A

Wskaznik Warto$¢ Metoda badania
zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000
po 3 000 suwow, 4-5 +AC:2006 +
stopiefi szarej skali PN-EN 14465:2005+A1:2007
1 prébka 30 000 scieracz - standardowa tkanina
Odpornos¢ na 2 probka 30 000 W]filme_ma_’ 15 i
Scieranie, 3 probka 30 000 iy ke
liczba suwéw - urzadzenie powigkszajace
4 probka 30 000 o wspétczynniku powigkszenia 8,
Ogoélna odpornosé w uchwytach stosowano podkladke z
r o ® 3 = k"
na -scllt_arame 30 000 pranki
(najnizszy
pojedynczy wynik)

5 mm?, bez uszkodzenia rzagdkéw/kolumienek

Kryterium zniszczenia wyrobu meblowego: dzianina z okrywa — miejscowe wytarcie okrywy na pow.

W odniesieniu do wymagan normy PN-EN 14465:2005+A1:2007 ,, Tekstylia. Wyroby meblowe.
Specyfikacja i metody badan”, badana probka: wyréb obiciowo meblowy GONZALEZ

o deklarowanym skladzie surowcowym: 100 % Poliester zostat zakwalifikowany:

- do Kategorii B w zakresie odporno$ci na $cieranie (Kategoria B: 25 000+40 000 suwow).

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

/nik Techniczny
im Badan Surowcow

y Yw Widkienniczych
siadziba ul. anska i?/
dr inz. Beata)Wi o\('s. SK

DK-235-1/V wydanie z dnia 02.01.2015r.
IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych
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tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638 e | i

Laboratorium Badan Chemicznych %

i Analiz Instrumentalnych BADANIA
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji e
dla badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077 AB 077

92-103 Lédz, ul. Brzezinska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax (42) 61-63-131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

1.6dz, dnia 27.02.2015 1.
L - 60/2015 )
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 57/100/2015/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
30-415 Krakow, ul. Wadowicka 12
2. Nazwa materialu badawczego: probka tkaniny obiciowo-meblowa GONZALEZ
deklarowany sktad surowcowy:100% poliester.
2. Data otrzymania prébek do badan: 10.02.2015r
4. Data przeprowadzenia testéw: 26.02.-27.02.2015r.

5. Pobieranie probek: probka dostarczona przez Zleceniodawce

WYNIKI BADAN
e Poziom wymagan dla
. , etoda badan : ’ kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan E— Warunki badania 144652005 + A1:2007
A B C
Odpornosé Warunki Klimatyzacii:
Wybarwiel'a: temperatura : (20£2)°C
) wilgotnos¢ RH: (65£2)%
- tarcie suche: czas: 4h
Wf.}tek a/ 5 PN-EN ISO 105- Warunki badania: = 4_5 4 3_4
osnowa al 5 X12:2005 temperatura otoczenia =
. : T trzpien tracy: e16+1mm
- tarcie mokre. nacisk: 9+0,2N
watek a/ 5 stopieit nawilzenia tkaniny tracej:
osnowa a/ 35 100% >34 3 2-3

D Wskaznik odpornosci wybarwien wg szarej skali, w ktérej wskaznik ,.5” oznacza brak zmiany, a wskaznik ,,1” zmiane bardzo duzg
a/ zabrudzenie bicli baweianegj tkaniny tracej

Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spehienic wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Wyniki dotyczace wylgcznie badanych prébek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: : - : Zatwierdzit:
mgr inz. Wiestawa Lota Lﬂd“:’*‘,ﬁﬁd‘ 7'““8?27 LEMEMICZNYCH
- ™ s ] IMENTALNY
.‘,25} QJZ’;@/ K] ER® Y ; IN}%CH

Liczba egzemplarzy swiadectwa z badan: 4
Swiadectwo z badan otrzymuja:
- Zleceniodawca - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcdéw i Wyrobéw Widkienniczych - 1 egz.

[ TW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH | Zatacznik Nr | do Procedury Nr 15 KP | Wydanie 7 | Data 01.01.2015 [ str. 1/1 |
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AB 164
SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.3.1.3/2015/G /A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL” Sp. z o.0.
30-415 Krakow, ul. Wadowicka 12

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: prébka: wyréb obiciowo meblowy GONZALEZ
o deklarowanym skladzie surowcowym: 100% Poliester

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 2015-02-06

4. Data wykonania badan: 2015-02-16

5. Probki pobrane: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana przez

Zleceniodawce 1 dostarczona bez Protokotu z poboru prébek

6. Badania wykonano zgednie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonata: mgr inz. Krystyna Wierus

1. Wyniki badan dotyczg wylgeznie przedmiotu badanego.

2. Beg pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badat nie moze byé powielane fragmentarycznie
lecz tylko w calosel.

3. Swiadectwo z badan zawiera wyniki bada#i objetych zakresem akredytacyi.

4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacji, jesli wystepujq, oznaczone symbolem *) umieszezonym w tabeli
wynikow przy nazwie wskaznike.

5. Niepewnos¢ pomiary, jesli jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnos$¢ rozszerzong przy pozionie ufnosci 95% i

wspdtezynniku rozszerzenia k = 2. INSTYTUT wt IOKIENNICTWA
Laboratorium .3adan Surowcow
Data sporzadzenia $wiadectwa: 2015-03-09 '2 Wyrobow \fokienniczych
Liczba egzemplarzy $wiadectwa: 4 92-1 gig?ﬂf = inr.%ezlﬂét% 5/15
Swiadectwo z badan otrzymuj3: 90-520 t6dz, ul. Gdawbska 118
1) ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.- 2 egz.,
2) IW - Laboratorium Badan Surowcéw 1 Wyrobéw Widkienniczych (siedziba ul. Brzezinska 5/15) - 1 egz. a/e,

3) IW - Laboratorium Badan Surowcéw 1 Wyrobdw Wiékienniczych (siedziba ul. Gdanska 118) - 1 egz. a/a.

Swiadectwo sporzadzita:
mgr inz. Zofia Mokwinska

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan

Nazwisko i imie: dr inz. Beata Witkowska
Funkcja: Kierownik Techniczny Laboratorium

Podpigigrownik Techniczny
Lab‘z:a‘mﬂum Badan Su_rowc?w
i Wyrobow WiGkiennicz ch

siedziba u;wa/i 8
dr-inz. Baal om,

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015r. Strona 1z 2
IW — Laboratorium Badan Surowcéw 1 Wyrobow Widkienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.3.1.3/2015/G /A

Metoda badania

Wskaznik Wartos¢
liczba §cieracz - standardowa
SUWOWwW tkanina welniana
500 3}
Sklonnosé do
mechacenia 1 000 <
i pillingu
1pUign, 2 000 .
stopien brak zmian
4-5
5000 powierzchnia lekko
zmechacona

PN-EN ISO 12945-2:2002

masa obciaznika - 415 g,

liczba zbadanych probek - 3,

liczba os6b oceniajacych - 3,

Ocena:

stopien 5 - brak zmian,

stopien 1 - silne zmechacenie
powierzchni i/lub intensywny pilling
pokrywajacy catg powierzchnie
probki.

W odniesieniu do wymagan normy PN-EN 14465:2005+A1:2007 ,,Tekstylia. Wyroby meblowe.
Specyfikacja i metody badan”, badana prébka: wyréb obiciowo meblowy GONZALEZ

o deklarowanym skladzie surowcowym: 100 % Poliester zostat zakwalifikowany:

- do Kategorii A w zakresie sklonnosci do pillingu i zmechacenia (Kategoria A: > stopien 4-5,

ocena po 2000 suwow).

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan

Kiarownik Techniczny
| aboratorium Badafi Surowcaw
i Wyrobow Wiokienniczych

sindziba Wrn 118
S
dr inz. Befata Witkowgka

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 .

IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobdw Widkienniczych

Strona2 z2




Al ';:;; m UNIA DLA PRZEDSIEBIORCZYCH
92-103 LODZ, ul. Brzezifiska 5/15, HIEIRES w i
tel. +48(0)42 6163140, 42 6163141, fax.+48(0)42 6792638

UNIA EUROPEJSKA

Laboratorium doposazone ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Laboratorium Badan Surowcow SO, |[PCA
i Wyrobéw Wiékienniczych il\\_// S || B

Siedziba: ul. Brzezinska 5/15, 92-103 Lodz, tel. +48(0) 42 6163140

Siedziba; ul. Gdanska 118. 90-520 todz. tel. +48(0) 42 2534421 el gemsesug, Wi %
NS
(/,/ /—\ \\\ BADANIA
Imms )

AB 164
SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.3.1.2/2015/G/ A

1. Nazwai adres Zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL"” Sp. z o.0.
30-415 Krakow, ul. Wadowicka 12

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: prébka: wyrdb obiciowo meblowy GONZALEZ
o deklarowanym skladzie surowcowym: 100% Poliester

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 2015-02-06

4. Data wykonania badan: 2015-02-09

5. Prébki pobrano: prébka o wielkosci prawidlowej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana przez

Zleceniodawce i dostarczona bez Protokotu z poboru prébek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikéw

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonala: Ewa Matusiak

1. Wyniki badar dotyczq wylgeznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z bada¥ nie moze by¢ powielane fragmentarycznie
lecz tylko w calosci.

3. Swiadectwo z badan zawiera wyniki badar objetych zakresem akredytacji.

4. Wyniki bada# nie objetych zakresem akredytacji, jesli wystepujg, oznaczono symbolem *) umieszczonym w tabel
wynikéw przy nazwie wskaznika.

5. Niepewnos$é pomiaru, jesli jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i
wspdlczynniku rozszerzenia k = 2. INSTYTUT WEOKIENNICTWA

Laboratorium Eadan Surowcow

Data sporzadzenia $wiadectwa: 2015-03-09 i Wyrobéw Wiokienniczych

Liczba egzemplarzy $wiadectwa: 4 92-103 £6dz. ul. Brzezinska 5/16

Swiadectwo z badan otrzymuja: Siedziba Laboratorium ___
1) ,,TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.- 2 egz., 90-520 t6di, ul. Gdanska 118

2) IW - Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Wiékienniczych (siedziba ul. Brzezinska 5/15) - 1 egz. a/a,
3) IW - Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych (siedziba ul. Gdanska 118) - 1 egz. a/a.

Swiadectwo sporzadzita:
mgr inz. Zofia Mokwinska
Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

Nazwisko i imie: dr inz. Beata Witkowska
Funkcja: Kigrownik Techniczny Laboratorium

Podpiéf*.boram”“ m Badah Surowcéw
I Wyrobdw Widkienniczych
siedziba ul. GBanska 118

dr inz. BeatatWitkowsk

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 . Strona 1 z2
IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobdw Widkienniczych



SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.3.1.2/2015/G/A

Wskaznik Wartos¢ Metoda badania

Odporno$¢ na przesunigcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005
Osnowa ' maszyna wytrzymatosciowa -
Srednia wartosé przeswitu w szwie &0 Instron 3367
dla osnowy, mm wartos¢ zastosowanej sity - 180N,

i iy . Cm .. nici szwalne - 100% poliester
- poszczegdlne wyniki pomiardw, mm 3= 3: 3:.3:.3 .

rdzeniowy 79 tex,

M igla o numerze - 110,
Srednia wartos¢ przeswitu w szwie 3+0 iloéé sciegéw - 32/100mm,
dla watku, mm predkosc rozciagania - 50 mm/min,
- poszczegolne wyniki pomiaréw, mm 3:3:3:3: 3

W odniesieniu do wymagan normy PN-EN 14465:2005+A1:2007 ,,Tekstylia. Wyroby meblowe.
Specyfikacja i metody badan”, badana probka: wyréb obiciowo meblowy GONZALEZ

o deklarowanym skladzie surowcowym: 100 % Poliester zostal zakwalifikowany:

- do Kategorii A w zakresie przesunigcia w szwie (Kategoria A: <4 mm).

Koniec Swiadectwa z badai

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan

4 Kiarownik Techniczn,
Laboratorium Bagda OWECHw
I Wyrobdw Widkisnniczych

siadziba uiQ;daﬂ ks 118
drinz. Beafd :j/(g}s&

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015r. Strona2z2
IW — Laboratorium Badan Surowcéw 1 Wyrobéw Wiékienniczych



