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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 303/2015/B/A

1. Nazwai adres Zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL” Sp. z o.0. ul. Wadowicka 12; 30-415 Krakow
Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: tkanina obiciowa meblowa LINCOLN, deklarowany sklad

2.
surowcowy: 100% PES, probka pobrana z pokrowca
Data otrzymania przedmiotu do badan: 22.06.2015
4. Data wykonania badan: 29.06.2015
5. Prébki pobrano: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce z pokrowca i dostarczona bez Protokotu z poboru prébek.
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikow

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonala: Elzbieta Olczak

1. Wyniki badan dotvezg wylqeznie przedmiotu badanego.
Bez pisemnef zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo =z badar nie moze by¢ powielane fragmentarycznie

lecz tylko w cafosci.
Swiadectwo z badai  zawiera wynili badan objetyeh zakresem akredytacyi.

Wyniki badan nie objeivch zakresem akredytacyi, jesli wystepujqg, oznaczono symbolem *) umieszczonym

3
4.
w tabeli wynikow przy nazwie wskaznika.
5. Niepewnosé pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie EA-4/16. Pod%.': ©
wartosci niepewnosci stanowig niepewrno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. = 5 e
~O0§50
OS3a
Data sporzadzenia $wiadectwa: 30.06.2015 Z:283
Liczba egzemplarzy §wiadectwa: 2 g S S
Swiadectwo z badan otrzymuja: ig _f§ £8
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Krakéw — 1 egz. 98 §° >
2) IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiodkienniczych — 1 egz. a/a =E o
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SWIADECTWO Z BADAN NR 303/2015/B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sklonnosé¢ liczba suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pﬂhngu, 1 000 5 Warunki badania:
stopien $cieracz: standardowa tkanina wehiana;
2000 4-5 stosowane obciazenie: 415 +2 g;
Lekkie zmechacenie

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:

kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopien 3

kategoria A: stopien >4 —5; kategoria B: stopien 4;

Koniee Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca

Swiadectwo z badan

inz. Halina Krolikowska

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 .

IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Wiokienniczych
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I 92-103 £6d2, ul. Brzeziriska 5/15,
BADANIA

tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638
AB 029

LABORATORIUM BADAN PALNOSCI WYROBOW
90-520 £6dz, ul. Gdaniska 118, tel.: +48(0) 42 2534435, +48(0)42 2534436, fax.+48(0)42 2534490

RAPORT Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKLADU TAPICERSKIEGO
Nr 54/BP /14

Metoda badania:

PN-EN 1021-1:2007 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Czgsé 1: Zrdédlo zaplonu: tlacy sig papieros.

Zleceniodawca:

» TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12

-4] kow
i L INSTYTUT * e,

Oddziz' |. Gdanska 118

90-520 Lodz, tel. 42 2534400, fax 42 2534490
Uklad tapicerski: NIP 724-000-06-34 ncnﬁm nn0050239

- tkanina obiciowa o nazwie LINCOLN

sklad surowcowy: 100% poliester

- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna

Prébka tkaniny do badan wraz z charakterystyka dostarczona przez Zleceniodawce

Przedmiot badan:

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

PN-EN 1021-1:2007 | Zrédlo zaplonu: tlacy sie papieros Nie wystapil zap'lon typu tlem.e :
progresywne ani zaplon plomieniem

Wyniki badan odnosza sig jedynie do zapalno$ci ukladu materialéw poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie sg przeznaczone do oceny pelego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materialow.

B% \%(onala: Autoryzowata:
/ £
AT eij'(uibacki Laboratorium Badar

™
mgr inz. Ma ‘N_J Szejna

ON O Loy

Data otrzymania probki:  11.03.2014
Data wykonania badania: 26.03.2014

UWAGIH:

1.  Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do badanej probki.

2. Raport zawiera 2 strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego raport nie moze byé powielany inaczej jak tylko w calosci.

4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym raportem, za zgodnos¢ wyrobu z badang probka odpowiedzialnosé

ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. posiada certvfikat akredvtacji AB 029 w zakresie badan
odpornosci na zapalenie, wysoka temperature. chemikalia oraz wiasciwosci dymotworezych w procesie spalania.
Str. 1



l W 92-103 tODZ, ul. Brzezinska 5/15,
tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638

Laboratorium Badan Chemicznych s FE
~ — N /,
i Analiz Instrumentalnych S~ |PCA
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji et PIES Contyiny
dla badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077 M S
92-103 £4d2, ul. Brzezifiska 5/15 f///%\? %
tel. (0-42) 61-63-130 (120, 128), fax (0-42) 61-63-131 “ AN\ e
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl ’//,/”| |,\\\\\

AB 077

L6dz, dnia 05.11.2013 r.
L -590/2013 RAPORT nr BCH 538/1000/2013/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp.z o. o.
30-415 Krakéw
ul. Wadowicka 12
2. Nazwa materialu badawczego: Pr. 2 - tkanina obiciowa meblowa LINCOLN,
deklarowany skfad surowcowy 100% poliester
3. Data otrzymania probek do badan: 30.10.2013 r.
4. Data przeprowadzenia testéw: 04.11.2013 r.- 05.11.2013 r.
5. Pobieranie probek: dostarczona przez zleceniodawce

WYNIKI BADAN
P Poziom wymagan wg
Badany parametr Wyniki badan Met"dalbada“ PN-EN 14465:2005+A1:2007
wedlug Tablica 3
Odpornos¢ wybarwien: Poziom A
- pranie w 40°C al 5 PN-EN ISO 105-C06: a/ 4-5
b/ 4-5 2010 b/ 4

/ Linitest: zastosowany $rodek | ¢/ 4-5 Metoda A1S c/ 4

piorqcy - ECE,

liczba kulek stalowych— 10 szt./

a/ zmiana barwy danej probki
b/ zabrudzenie bieli tkaniny towarzyszacej - poliester
¢/ zabrudzenie bieli tkaniny towarzyszacej - bawelna

W odniesieniu do wymagan normy PN-EN 14465: 2005 + A1:2007 ,,Tekstylia. Wyroby meblowe. Specyfikacja i
metody badan”, badana probka:- tkanina obiciowa meblowa LINCOLN o deklarowanym skladzie surowcowym
100% poliester zostala zakwalifikowana:

do Kategorii A w zakresie odpornosci wybarwien na pranie mechaniczne w temperaturze 40°C wykonane wg normy
polskiej PN-EN ISO 105-C06: 2010 metoda AlS.

[ IW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych- BCH [ Zalacznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP | Wydanie5 | Data 05.01.2012 [ str. 12 |




Uwagi:

Strona 2 raportu z badan BCH 538/1000/2013/A

1. Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczen 2009) dostgpnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja
laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025: 2005 oznacza spehienie wymagan dotyczacych
kompetencji technicznych i systemu zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie

wynikéw badan.

2. Wyniki dotycza wylacznie badanych probek.
W przypadku powielania raportu fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
4. Laczna liczba stron raportu 2

(O8]

Osoba autoryzujaca:
mgr inz. Wieslawa Lota

T <lote

Liczba egzemplarzy sprawozdania: 4
Sprawozdanie otrzymuja:
- Zleceniodawca -2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz

Zatwierdzit:

LABORATOR|UM BN CHEMICZNYCH
| ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
KIE IK

mgr inz. Jerzy Pldstrzeniewicz

[ IW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH l Zalacznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP [ Wydanie 5 ] Data 05.01.2012

[ sw.272 |
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AB 164
Zalacznik do pisma BM-904-36.4-G/13

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 36.4.1/2013/G /A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL” Sp. z o.o0.

30-415 Krakow, ul. Wadowicka 12

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: proba — tkanina obiciowa meblowa LINCOLN
deklarowany sklad surowcowy: 100% poliester

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 2013-10-25

4. Data wykonania badan: 2013-10-31+2013-11-14

S. Pobieranie préobek: probka o wielkosci prawidtowej pobrana przez Zleceniodawce

i przekazana w stanie witasciwym do badan

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonala: mgr inz. Ewa Gontarska

:’N

Wyniki badan dotyczq wylqcznie przedmiotu badanego.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢
powielane fragmentarycznie lecz tylko w calosci.

3. Sprawozdanie zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacji

4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacyji, jesli wystepujq, oznaczono symbolem *) umieszczonym
w tabeli wynikow przy nazwie wskaznika.

5. Niepewnos¢ pomiaru, jesli jest okreslona, zostala wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie

EA-4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnos¢ rozszerzonq przy poziomie ufnosci 95%

i wspolczynniku rozszerzenia k=2. : 1
i INSTYTUT W' OKisieniG TWA

Data sporzadzenia sprawozdania: 2013-11-14 Laboratoriun: 3adan Surowcow

Liczba egzemplarzy sprawozdania: 4 i Wyrob(lvw Mo’kieqqiczych

Sprawozdanie z badan otrzymuj3: 92-103 todz, «.!. Brzezinska 5/15
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0. - 2 egz., Siedziba 1 aharatorium

E glt dﬁ ul. (J(l.mska 118
2) IW - Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych (siedziba ul. Brzezms ad/ 53 egz. a/
3) IW - Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobow Widkienniczych (siedziba ul. Gdanska 118) - 1 egz. a/a.

Sprawozdanie sporzadzila: Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan:
mgr inz. Zoﬁa Mokwinska Nazwisko i imig: dr inz. Beata Witkowska
\J'k J Funkcja: Kierownik Techniczny Laboratorium
W “‘d s Podpis ,,ycnmcmy

Klwowrsm
adan Suro
"'abommnum \ka\enmczYc

boOw
ngé?azma Q Gdazska 18
dr inZ. i

DK-25/1/V wydanie z dnia 22.04.2010 r. strona 1/2
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 36.4.1/2013/G/A

Wskaznik Wartos¢ Metoda badania
Odpornos¢ na przesunigcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005
Osnowa maszyna wytrzymalosciowa -
Srednia wartosé¢ przeswitu w szwie 30 AnstEol 3061 .
dla osnowy, mm wartos$¢ zastosowanej sity - 180N,
: REY ) nici szwalne - 100% poliester
- poszczeg6lne wyniki pomiar6w, mm 3:3;3,3:3 rdzeniowy 79 tex,
Watek igta o numerze - 110,
Srednia warto§é¢ przeswitu w szwie 40 ke serepow < 34/1 00ma, ;
predkos¢ rozciagania - 50 mm/min,
dla watku, mm
- poszczeg6lne wyniki pomiaréw, mm 4,4,4;4;4
zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000
po 3 000 suwow, 5 +AC:2006 +
stopien szarej skali PN-EN 14465:2005+A1:2007
1 probka 50 000 $cieracz - standardowa tkanina
Odporno$é na 2 probka 50 000 welniang,
$cieranie r obciazenie - 12 kPa,
liczba su;v()w 3 probka 50 000 urzadzenie powigkszajace
4 probka 50 000 o wspolczynniku powigkszenia 8,
Ogélna odpornosé w uchwytach stosowano podktadke
i : z pianki.
na Scieranie 50 000
(najnizszy
pojedynczy wynik)
Kryterium zniszczenia wyrobu meblowego: tkanina ptaska — trzy nitki calkowicie zniszczone (przetarte)

W odniesieniu do wymagan normy PN-EN 14465:2005+A1:2007 ,, Tekstylia. Wyroby meblowe.
Specyfikacja i metody badan”, badana probka: tkanina obiciowa meblowa LINCOLN zostata
zakwalifikowana:

- do Kategorii A w zakresie przesunigcia w szwie (Kategoria A: <4 mm),

- do Kategorii A w zakresie odpornosci na $cieranie (Kategoria A: > 35 000 suwow).

Koniec Sprawozdania z badan

Osoba autoryzujgca Sprawozdanie z badan

Kierownilk Techniczny
Laboratorium Badarh Surowcow
i Wyrobow Widkienniczych

dr ink.B: Kowgka

DK-25/1/V wydanie z dnia 22.04.2010 .
IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobéw Widkienniczych
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